КРОССВОРД «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
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По горизонтали: 1. Самопроизвольное разрушение металлов вслед​ствие химического или электрохимического взаимодействия их с внешней средой. 
2.   Сплав меди и никеля (5-30%), названный по имени волхва-священника. 
3.   Ученый, по методу которого металл на твердость испытывается алмазным конусом. 

4. Сложное вещество, получаемое сплавлением или спеканием двух или более компонентов.
         5.   Древовидная кристаллическая структура металла.
         6. Способность изменять кристаллическое строение или изменять тип элементарной ячейки своей кристаллической решетки.
         7. Применяется в металлургии в качестве микролегирующего элемента, значительно повышающего прокаливаемость сталей.
         8. Свойство материала сопротивляться пластической деформации или хрупкому разрушению в поверхностном слое, проникновению в него другого, более твердого тела.
         9.  Сплав меди с цинком.
         10. Процесс нагревания, выдержки и медленного охлаждения.
         11.   Наименьшая частица вещества.
         12.   Изделия и полуфабрикаты, получаемые ковкой.
         13.   Железоуглеродистый сплав, содержащий углерода до 2,14%.
         14.   Присадочный материал для газовой сварки.
         15.   Серебристо-белый металл температура плавления 1660°С.
         16.   Главный компонент в сталях и чугунах
         17.   Удаление из сплава избытка кислорода.
         18.   Насыщение поверхностного слоя металла азотом и углеродом. 
         19.   Самая твердая хрупкая составляющая железоуглеродистых сплавов.
         20.   Серебристо-синеватого цвета, температура плавления 419 - 420°С.
По вертикали: 1. Одна из вредных примесей железоуглеродистого сплава. 
2. Электрод из этого металла не плавится. 
3. Вид деформации, характеризующийся искривлением кривизны осей. 
4.Металлический или неметаллический стержень из электропроводного материала, предназначенный для подвода тока к свариваемому изделию. 
5. Обмазка электрода. 
6. Химическая формула этого вещества С2Н2. 
7. Сплав меди и ……… . 
8. Воздушные шары, надутые этим газом поднимаются вверх. 
9. Сплав меди с оловом или другими элементами. 
10. Материалы для плавки чугуна. 
11. Этот металл человек начал использовать одним из первых. 
12. Примесь железоуглеродистых сталей, повышает хладноломкость.          
13. Наименьшая частица химического элемента. 
14.Процесс обработки металлов и сплавов нагреванием, выдержкой и охлаждением. 
15. Сила, отнесенная к единице площади поперечного сечения детали. 
16.Процесс введения в сталь химических элементов с целью улучшения технологических свойств. 
17. При газовой сварке и резке не горит, но поддерживает горение. 
18. Сплав железа с углеродом, с содержанием углерода более 2,14%. 
19. Процесс насыщения сталей углеродом.           
20. Способность металлов отражать световые излучения с определенной волны. 
21.Сырье для изготовления материалов. Каждый отделенный вид материи, обладающий определенными составами и свойствами.
